tremco
illbruck

VITRAGES EXTERIEURS COLLES

ESSAI DE CONVENANCE

ROUTE DE GRAY - 21850 ST APOLLINAIRE

TEL :
FAX :
E-mail :

0033 (0) 971 001 839
0033 (0) 380 748 392
thierry-parmentier@tremco-illbruck.com

Rapport d'essais N°

Date du rapport :

Date de fin de validité :

STATUT DU DEMANDEUR

OBJET DE LA DEMANDE

MASTIC DE COLLAGE :

Certification SNJF :

Primaire d'adhérence :

Lot Primaire :

14/318-2

27/03/2014
27/03/2015

GAMMISTE

STOCK

3111601

SUPPORT PARTICULIER :

Référence du profil :

N° Lot du Profil :

Type aluminium :

52G01
SAPA VA 004
Anodisé Naturel

SOCIETE :
ADRESSE

A Monsieur :

SG499-PROGLAZE VEC 99

ADO072-10073

SAPA BUILDING SYSTEM SAS

Espace vernede 4-5
Route des vernedes

83480 PUGET SUR ARGENS

Pierre TURQUI

pierre.turqui@sapagroup.com

VEC 01.003 fin de limite de validité 31/12/2014

LOT PARTIE A 3271701
LOT PARTIE B 3245602
Agent de nettoyage :
M.1.B.C

REFERENCE NORMATIVE : Essai d'adhérence par pelage manuel selon Cahier 3488 V2 Annexe 1 point 2

Eprouvettes N°

Polymérisation 7 jours a
23°C (Initial )

Polymérisation 7 jours & 23°C
+ 7 j. immersion 23°C dans
eau déminéralisée

Polymérisation 7 jours & 23°C
+ 7 j. traitement thermique a
100°C

Polymérisation 7 jours a 23°C
+ 7 j. immersion + 7 j a 55°C

Rupture 100% Cohésive

Rupture 100% Cohésive

Rupture 100% Cohésive

Rupture 100% Cohésive

Rupture 100% Cohésive

Rupture 100% Cohésive

Rupture 100% Cohésive

Rupture 100% Cohésive

Rupture 100% Cohésive

CONCLUSIONS : Résultats conformes aux spécifications.

Note :

Thierry Parmentier
Responsable Technique

Saint Apollinaire le :
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27/03/2014

Les résultats obtenus ne sont pas généralisés sans justification de la représentativité des échantillons.
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